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CONCLUSION

Dans le cadre de la mission confiée et suivant le cahier esquisse de novembre 2013 indice 2 du 14/11/2013 zones 1.1, 1.2,2,
3, 4, 5 et suivant plans DXF du 29 janvier 2014, zones en jaune, il a été repéré des produits ou matériaux contenant de
I'amiante :

Joints de panneaux silicone blanc : toutes les faca  des des béatiments

Joints blancs d'appui de fenétres : toutes les faca  des des batiments

Mastics de fenétres bois : toutes les fenétres bois des batiments

Colle de plinthe rouge 10x10 : tous les paliers des batiments sauf batiment FG

Appt RdC L2:

Dalle de sol grise + colle noire + ragréage : cuisi  ne, WC, salle de bain

Dalle de sol beige + colle noire + ragréage : séjou r, dégagement, local chauffe-eau
Mastics de portes-fenétres : toutes les portes-fené  tres de l'appartement

Dalle de sol blanche + colle noire + ragréage : cha mbres 1 et 2

Intérieur A:

Colle de carrelage gris 5x5 : WC RdC, WC R+1

Colle de plinthe grise : WC RdC, WC 1ler

Colle de plinthe rouge : dégagement 1 au ler + rest e du batiment

Intérieur A'
Colle de plinthe grise :san RdC, L8 RdC
Colle de plinthe rouge : tout le batiment

SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles - Siege social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 -
Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr
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Intérieur B:

Dalle de sol + colle noire SOUS carrelage gris 30x30  : B10'

Colle de carrelage gris 5x5 : B12, B13, B3, labo R+ 2, labo R+1, san B0, L9 R+1, san R+3
Dalle de sol jaune + colle noire : B7, B6, B8

Colle de plinthe rouge : tout le batiment

Intérieur C:

Colle de carrelage gris 5x5 : WC R+1, WC R+2
Colle de plinthe grise : WC R+1, WC R+2
Colle de carrelage gris 5x5 :WC R+1, WC R+2

Intérieur D:
Colle de plinthe rouge : tout le batiment

Intérieur E:

Colle de carrelage gris 5x5 : WC R+3, WC R+2

Colle de plinthe grise :WC R+3, WC R+2

Colle de plinthe rouge : L1 R+2, R+3 + reste du bat iment

Intérieur H:

Colle de plinthe grise : san 3 RdC, L6 ler
Colle de plinthe rouge : tout le batiment
Dalle de sol plastique noire : Dép 18bis R+1

Intérieur I
Dalle de sol jaune + colle noire : ch 21, ch 23,ch 41, ch 43

Dalle de sol noire + colle noire : P3, P4, P5, P6, P1, P 2, P7, P8, dégagement 1, dégagement 2, tous les pali ers ESC2 +
paliers ESC1

Colle de plinthe rouge : 11, 12 et I3

Intérieur K:

Dalle de sol jaune + colle noire : ch 1 RdC

Dalle de sol noire + colle noire : P1, P2 + tous les paliers ESC1, ESC3
Colle de plinthe grise : salle de bain 1 RdC, san R dC, WC R+1

Colle de plinthe rouge : reste du batiment

Conduit de fluide air : salle de bain ch 1 RdC, san RdC

Intérieur L:

Colle de plinthe rouge 10x10 : tous les batiments L 1, L2, L3

Dalle de sol plastique grise + colle noire : WC, sa  lle de bain RdC, cuisine RdC

Dalle de sol plastique beige + colle noire : séjour RdC, dégagement, local chauffe-eau RdC,
Dalle sol sol plastique blanche + colle noire : cha  mbres 1 et 2
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Intérieur M

Dalle de sol blanche + colle noire + ragréage :Bure  au de M. Marion au RdC
Dalle de sol verte + colle noire SOUS DALLE DE SOL BEIGE SA NS AMIANTE : comptabilité

Dalle de sol noire SOUS DALLE SOUPLE : secrétariat éléves
Colle de plinthe rouge 10x10 : tout le batiment
Colle de plinthe grise 10x10 : san R+1

Intérieur N
Colle de carrelage gris 5x5 : WC RdC

Colle de plinthe grise : WC RdC, dégagement 1, esca lier 1, dégagement 2,

Colle de plinthe rouge : archives + reste du batime  nt

Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble.

Fait & - CLERMONT- | Auteur du rapport : BENIER Georges
FD Certificat de compétence nDTI/0710-095
délivré par SQI

Le : 20/01/2015 Contrat d’assurance n37503519275087 chez AXA

Signature :

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.
Il comprend 28 pages et en annexe 55 photo(s) de composant, 19 plan(s), 51 PV d’'analyse de laboratoire, 1 certificat de compétence.
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : SQI
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» 1. Objet de la mission

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux définis au chapitre 1.3. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;

L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dan s I'immeuble .

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau Al de I'annexe A de cette méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1.1 Description précise de 'immeuble

Activité principale de I'immeuble : Enseignement : primaire / secondaire
Date de construction / PC :
Code de l'immeuble :

Ensemble de batiments construction ossature béton

1.2 Parties de I'immeuble

Extérieur du batiment A
Extérieur du batiment A’
Extérieur du batiment B
Extérieur du batiment C
Extérieur du batiment D
Extérieur du batiment E
Extérieur du batiment FG
Extérieur du batiment H
Extérieur du batiment 11
Extérieur du batiment 12
Extérieur du batiment 13
Extérieur du batiment K
Extérieur du batiment L1
Extérieur du batiment L2
Extérieur du batiment L3
Extérieur du batiment M
Extérieur du batiment N
Intérieur du batiment A
Intérieur du batiment A'
Intérieur du batiment B
Intérieur du batiment C
Intérieur du batiment D
Intérieur du batiment E
Intérieur du batiment FG
Intérieur du batiment H
Intérieur du batiment 11
Intérieur du batiment 12
Intérieur du batiment 13
Intérieur du batiment J
Intérieur du batiment K
Intérieur du batiment L1
Intérieur du batiment L2
Intérieur du batiment L3
Intérieur du batiment M
Intérieur du batiment N
Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
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1.3 Description des travaux

Travaux de rénovation énergétique et mise en accessibilité suivant cahier novembre 2013 indice 2 du
14/11/2013 (zones 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5) et suivant plans DXF du 29/01/2014, suivants plans APD ind 01 du
01/08/2014
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante concernés.
Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

Xl Laboratoire(s) d’analyse :
1: EUROFINS LEM 20 rue du KOCHERSBERG BP 47 67702 SAVERNE

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : Monsieur MARION

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

| Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
X Les locaux étaient meublés mais non occupés
] Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeubl e
X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

] Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la missio n:
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SO  COTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport Or?eagésr;ngeede Objet du rapport Principales conclusions
APAVE Rapport avant
AN 18/04/2013 Lyonnaise démolition Présence amiante
1397/14/373 16/12/2013 SOCOTEC Rep. pour travaux
1397/14/2454 17/03/2014 SOCOTEC Rep. pour travaux

2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SO COTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.
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Nom du Laboratoire N°du PV

Date Composant concerné

CARSO LABORATOIRE
SANTE ENVIRONNEMENT

AMI1302-1285-1

11/02/2013 Dalle de sol plastique grise

CARSO LABORATOIRE
SANTE ENVIRONNEMENT

AMI1302-1288-1

11/02/2013 Dalle de sol plastique grise

2.6 Plans des parties d'immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation)

Titre du plan

Extérieur du batiment
A

Plan de repérage
Repérage zones

Extérieur du batiment
A

Extérieur du batiment
B

Zone 2 RdC
Zone 2 R+2

Extérieur du batiment
C

Extérieur du batiment
D

Extérieur du batiment
E

Zone 3 RdC

Extérieur du batiment
FG

Extérieur du batiment
H

Extérieur du batiment
11

Extérieur du batiment
12

Extérieur du batiment
13

Extérieur du batiment
K

Extérieur du batiment
L1

Extérieur du batiment
L2

Zone 5 RdC

Extérieur du batiment
L3

Extérieur du batiment
M

RIACMN-R+1A- R+2C-R+3B
R+1 MN - R+4 B

Extérieur du batiment
N

APS5

Intérieur du batiment
A

APS4

Intérieur du batiment
A

Intérieur du batiment
B

APS3
APS2

Intérieur du batiment
C

Intérieur du batiment
D

Intérieur du batiment
E

Intérieur du batiment
FG

Intérieur du batiment

Rapport de repérage Amiante avant travaux P 8 /28
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H

Intérieur du batiment
11

APS7 I12R+1
Intérieur du batiment APS7 I12R+2

12 APS7 I12R+3
APS7 I12RdC

Intérieur du batiment
13

Intérieur du batiment
J

Intérieur du batiment
K

Intérieur du batiment
L1

Intérieur du batiment

L2 Appartement

Intérieur du batiment
L3

Intérieur du batiment

M APG6

Intérieur du batiment
N
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» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de I'amiante (8 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (83.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier 'amiante n'a pas encore été effectuée (8§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’'avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Extérieur du batiment A

Joints de panneaux (cloisons, gaines)is
joint silicone blanc

facades du béatiment

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss
joint blanc d'appui de fenétre

facades du batiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment A'

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ig
joint silicone blanc

facades du batiment

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)sg
joint blanc d'appui de fenétre

facades du batiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment B

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»o
joint silicone blanc

facades du béatiment

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines),7
joint blanc d'appui de fenétre

facade Sud

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»s
joint blanc d'appui de fenétre

autres facades

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment C

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»:
joint silicone blanc

facades du béatiment

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)
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E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Joints de panneaux (cloisons, gaines)o
joint blanc d'appui de fenétre

facades du batiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment D

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»:
joint silicone blanc

facades du batiment

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)a:
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment E

Joints de panneaux (cloisons, gaines)s
joint silicone blanc

facade Ouest

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM

Joints de panneaux (cloisons, gaines)z
joint silicone blanc

autres facades du batiment
E

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)a
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment FG

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»s
joint silicone blanc

facades du batiment

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)aa
joint blanc d'appui de fenétre

facades Sud

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment H

Joints de panneaux (cloisons, gaines)za
joint silicone blanc

facades du batiment

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)as
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Plaques ondulées en toiturezss

casier bouteilles de gaz

Visuel (identification : fibre-ciment)

Extérieur du batiment 11

Joints de panneaux (cloisons, gaines)gy
joint silicone blanc

facades du batiment

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)»g
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)
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E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogene n°échantillon / analyse / Laboratoire

Extérieur du batiment 12

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)io facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)so facades du batiment LEM
joint blanc d'appui de fenétre (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment 13

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)i1 facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)s: facades du batiment LEM
joint blanc d'appui de fenétre (rattaché a Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment K

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)i» facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché a Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)s facades du batiment LEM
joint blanc d'appui de fenétre (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment L1

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)is facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss facdes du batiment LEM
joint blanc d'appui de fenétre (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment L2

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)is facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché a Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)sa facades du batiment LEM
joint blanc d'appui de fenétre (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment L3

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
Joints de panneaux (cloisons, gaines)i7 facades du batiment LEM
joint silicone blanc (rattaché & Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss
joint blanc d'appui de fenétre

facades du batiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment M

Joints de panneaux (cloisons, gaines)is
joint silicone blanc

facade du batiment

E4 - 135058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 135058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Extérieur du batiment N

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ia
joint silicone blanc

facades du béatiment

E4 - 13S058375-004 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)s;
joint blanc d'appui de fenétre

facades du béatiment

E7 - 13S058375-007 / MOLP / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines),7)

Intérieur du batiment A

CO”ees
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment,
dégagement 1 au ler

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”eles
sous plinthe grise 10x10

WC RdC, WC ler

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Colles des carrelagesisg
+ ragréage sous carrelage gris 5x5

WC RdC, WC ler

El - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesizs)

Joint de vitrage / menuiseriesg
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment A'

CO”E‘GG
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”E‘242
sous plinthe grise 10x10

san RdC, L10 RdC, L8

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Joint de vitrage / menuiseriesy
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment B

CO”eeg
sous plinthe rouge 10x10

Palier R+2

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

CO||€64
sous plinthe rouge 10x10

reste du batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO||6145
noire sous dalle jaune

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS

(associé a Dalle de sol plastiqueiss avec B7 LEM
amiante)
Collesar E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
noire sous dalle jaune ’ i
B8, B6 LEM

(associé a Dalle de sol plastiqueiss avec
amiante)

(rattaché a Dalle de sol plastiqueias)

CO”elez
sous plinthe grise 10x10

B12, B13, B3, Labo R+2,
labo R+1, san B0, L9 R+1,
san R+3

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”E‘187
noire sous dalle

135058375-012 / MOLP / EUROFINS LEM

(as_socié)é Dalle de sol plastiqueigs avec B10 (rattaché a Collegs)
amiante
Colles des carrelagesizs B12 E1l - 14S012390-001 / META / EUROFINS

+ ragréage sous carrelage gris 5x5

LEM

Colles des carrelagesisz

B13, B3, labo R+2, labo

El - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

+ ragréage sous carrelage gris 5x5 R+1, san, BO .
(rattaché a Colles des carrelagesizs)
Dalle de sol plastiqueias B7 E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
jaune LEM
. E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
Dalle de sol plastiqueiss BS. B6 LEM
jaune ’
J (rattaché a Dalle de sol plastiquesas)
. E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
Dalle de sol plastiqueiss B10' LEM
SOUS carrelage 30x30 gris
g g (rattaché a Dalle de sol plastiquesas)
Joint de vitrage / menuiseriess Palier R+2 E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS

mastic de fenétre bois

LEM

Joint de vitrage / menuiseriess
mastic de fenétre bois

Reste des fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment C

C0||6‘67
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”E‘164
sous plinthe grise 10x10

WC R+1, WC R+2

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Colles des carrelagesiao
+ ragréage sous carrelage gris 5x5

WC R+1, WC R+2

E1 - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesiss)

Joint de vitrage / menuiseriesg
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment D

Rapport de repérage Amiante avant travaux P 14 /28 '




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

CO”ees
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Joint de vitrage / menuiseriesg
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment E

CO”eeg
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment, L1

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”elss
sous plinthe grise 10x10

WC R+3, WC R+2

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Colles des carrelagesiss
+ ragréage sous carrelage gris 5x5

WC R+3, WC R+2

E1 - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesiss)

Joint de vitrage / menuiserieso
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment FG

Joint de vitrage / menuiseries;
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment H

CO||€71
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO||6241
sous plinthe grise

san 3 RdC, L6 ler

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Dalle de sol plastiquezzg
noire

R+1: Dép 18bis

E8 - 145012390-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastique;77)

Joint de vitrage / menuiseries;
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment 11

CO”E‘72
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Joint de vitrage / menuiseriesy
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment 12
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

CO||€73
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”elsg
noire sous dalle noire
(associé a Dalle de sol plastiqueiss avec
amiante)

P3, P4, P5, P6, P7, P8

E8 - 145012390-008 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colleigo)

CO”E‘zgo
noire sous dalle
(associé a Dalle de sol plastiqueiso avec
amiante)

ch21, ch22, ch23, ch 24,
ch41l, ch43

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiqueias)

CO||6232
noire sous dalle jaune
(associé a Dalle de sol plastique2s; avec
amiante)

R+2 : dégagement

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquesas)

Dalle de sol plastiqueiso
jaune

ch21, ch22, ch23, ch 24,
ch41l, ch43

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiqueias)

Dalle de sol plastiqueiss
noire

P3, P4, P5, P6, P7, P8

E8 - 14S012390-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastique;77)

Dalle de sol plastiquezs:
jaune

R+2 : dégagement

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquesas)

Joint de vitrage / menuiseriess
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment 13

CO||€74
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CoIIele
noire sous dalle noire
(associé a Dalle de sol plastiqueis; avec
amiante)

P1, P2, dégagement 1,
dégagement 2, autres
paliers ESC1

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colleiss)

CO||6184
noire sous dalle noire
(associé a Dalle de sol plastiqueigs avec
amiante)

tous les paliers ESC2

E8 - 14S012390-008 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colleigo)

Dalle de sol plastiqueis:
noire

P1, P2, dégagement 1,
dégagement 2, autres
paliers ESC1

E8 - 14S012390-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquei77)

Dalle de sol plastiqueiss
noire

tous les paliers ESC2

E8 - 14S012390-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquei77)

Joint de vitrage / menuiserieasg
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment K

CO||€75
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

CO||6149
noire sous dalle jaune
(associé a Dalle de sol plastiqueiss avec
amiante)

chl RdC, L1, L2

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquesas)

CO”E‘167
sous plinthe grise 10x10

Salle de bain 1 RdC, san
RdC, WC 1ler, L1, L2

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”E‘179
noire sous dalle noire
(associé a Dalle de sol plastiquei7s avec
amiante)

P2 + tous les paliers ESC1
etESC 3

E8 - 14S012390-008 / MOLP / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colle1go)

CO”elso
noire sous dalle noire
(associé a Dalle de sol plastiquei77 avec
amiante)

P1

E8 - 14S012390-008 / MOLP / EUROFINS
LEM

Colles des carrelagesiaz
+ ragréage sous carrelage gris 5x5

salle de bain 1 RdC, san
RdC, WC ler

E1l - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesiss)

Conduit de fluide (air)17s

salle de bain chl RdC, san
RdC

Visuel (identification : fibre-ciment)

Conduit de fluide (air)233
ventilation haute

L1

Visuel (identification : fibre-ciment)

Conduit de fluide (air)2z4
ventilation haute

L1

Visuel (identification : fibre-ciment)

Dalle de sol plastiqueiass
jaune

chl RdC, L1, L2

E3 - 14S012390-003 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiqueias)

Dalle de sol plastiquei77
noire

P1

E8 - 14S012390-008 / META / EUROFINS
LEM

Dalle de sol plastiqueizs
noire

P2 + tous les paliers ESC1
etESC 3

E8 - 14S012390-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiquei77)

Joint de vitrage / menuiseriess
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 13S058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment L1

CO||€76
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Joint de vitrage / menuiseriesg
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment L2

CO||€77
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”E‘BG
noire sous dalle grise
(associé a Dalle de sol plastiquegs avec
amiante)

cuisine RdC

13S058375-012 / MOLP / EUROFINS LEM
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE
ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogene n°échantillon / analyse / Laboratoire
CO”ess
noire sous dalle grise WC. salle de bain RdC 13S058375-012 / MOLP / EUROFINS LEM
(as_socié)a Dalle de sol plastiqueg; avec ’ (rattaché a Collegg)
amiante
CO”E‘gz
(assr:)‘ﬂirg ;’ .51?53223?3%23!Eekl‘f'iiec séjour RAC 13S058375-014 / MOLP / EUROFINS LEM
amiante)
CO||€94
noire + ragréage sous dalle beige dégagement, local chauffe- | 13S058375-014 / MOLP / EUROFINS LEM
(as_socié)é Dalle de sol plastiquegs avec eau RdC (rattaché a Colleg,)
amiante
CO”E‘gg
(assr;‘::'irg N éi?lfggeszf;;gﬁgﬁez?gsgs chambre 1 13S058375-016 / MOLP / EUROFINS LEM
amiante)
CO”eloo
noire + ragréage sous dalle blanche chambre 2 13S058375-016 / MOLP / EUROFINS LEM
(as_socié)é Dalle de sol plastiquegg avec (rattaché a Collegs)
amiante
Dalle de sol plastiquess cuisine RAC E12 - 13S058375-012 / META / EUROFINS
grise LEM
Dalle de sol plastique E12 - 13S058375-012 / META / EUROFINS
grise plastiquesr WC, salle de bain RdC LEM
(rattaché a Dalle de sol plastiquegs)
Dalle de sol plastiqueo: séjour RAC E14 - 13S058375-014 / META / EUROFINS
beige LEM
. . E14 - 13S058375-014 / META / EUROFINS
Dalle de sol plastiquegs dégagement, local chauffe- LEM
beige eau RdC . )
(rattaché a Dalle de sol plastiquesi)
Dalle de sol plastiquegr chambre 1 E16 - 13S058375-016 / META / EUROFINS
blanche LEM
Dalle de sol plastique E16 - 13S058375-016 / META / EUROFINS
blanchpe qu€oo chambre 2 LEM
(rattaché a Dalle de sol plastiqueg?)
E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
Joint de vitrage / menuiseries; Toutes les fenétres bois du | LEM
mastic de fenétre bois batiments (rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)
Joint de vitrage / menuiseriegs séiour E15 - 13S058375-015 / META / EUROFINS
mastic de porte fenétre ! LEM
E15 - 13S058375-015 / META / EUROFINS
Joint de vitrage / menuiseriegs reste des portes-fenétres du | LEM
mastic de porte fenétre logement (rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriegs)
Intérieur du batiment L3
Colle E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
& : tout le batiment LEM
sous plinthe rouge 10x10 .
(rattaché a Collegs)
E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
Joint de vitrage / menuiseries; Toutes les fenétres bois du | LEM
mastic de fenétre bois batiment (rattaché a Joint de vitrage /

menuiseriess)

Intérieur du batiment M




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE

ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

E 3.1 Composants contenant de 'amiante

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

CO||e7g
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment

E9 - 135058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO||6197
noire + ragréage
(associé a Dalle de sol plastiqueigs avec
amiante)

Bureau de M. Marion au
RdC

13S058375-016 / MOLP / EUROFINS LEM
(rattaché a Collegs)

CO”elgg
noire sous dalle verte

E1-14A002617-001 / MOLP / EUROFINS

(associé a Dalle de sol plastiqueigs avec comptabilite LEM
amiante)
Colle E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
243 san R+1 LEM

sous plinthe grise 10x10

(rattaché a Colless)

Dalle de sol plastiqueigs
blanche

Bureau de M. Marion au
RdC

E16 - 135058375-016 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Dalle de sol plastiqueg?)

Dalle de sol plastiqueiss
verte SOUS DALLE BEIGE SANS
AMIANTE

comptabilité

E1-14A002617-001 / META / EUROFINS
LEM

Dalle de sol plastiquezoz
noire SOUS DALLE SOUPLE BEIGE
SANS AMIANTE

secrétariat éléves

E2-14A002617-002 / META / EUROFINS
LEM

Joint de vitrage / menuiseriess
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

Intérieur du batiment N

CO”E‘go
sous plinthe rouge 10x10

tout le batiment, archives

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

CO”else
sous plinthe grise 10x10

WC RdC, escalier 1,
dégagement 1, dégagement
2

E9 - 13S058375-009 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colless)

Colles des carrelagesiai
+ ragréage sous carrelage gris 5x5

WC RdC

E1 - 14S012390-001 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesiss)

Joint de vitrage / menuiseriess
mastic de fenétre bois

Toutes les fenétres bois du
batiment

E8 - 135058375-008 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Joint de vitrage /
menuiseriess)

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I'am

visuelle)

iante, (reconnaissance

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance

Intérieur du batiment B

CO”eleo
sous faience blanche et marron

WC 3éme

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : colle récente)
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3.2 Composants non susceptibles de contenir de I'am

visuelle)

iante, (reconnaissance

Identité du composant

Zone homogeéne

Mode de reconnaissance

Faux plafondie1
60x60

WC 3éme, WC R+1

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Armstrong fibres de
bois)

Faux plafondigs

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne

60x60 B10', san BO contient pas d'amiante : laine de roche)
Intérieur du batiment E
Faux plafondi7s WC R4+2 Visuel (matériau ou produit qui par nature ne

60x60

contient pas d'amiante : gaufré)

Intérieur du batiment 12

Les plastique avec sous coucheigo
revétement souple gris + colle néopréne

volées d'escalier ESC 2,
ESC5

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : souple)

Intérieur du batiment 13

Les plastique avec sous coucheig
revétement souple gris + colle néopréne

volées ESC1 et ESC2

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : souple)

Intérieur du batiment K

Les plastique avec sous coucheigr
revétement souple gris + colle néopréne

volées ESC 1 et ESC3

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : souple)

Intérieur du batiment M

Dalle de sol plastiquezo1
beige sur dalle noire

secrétariat éléves

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : souple)

m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Extérieur du batiment A

Joints de panneaux (cloisons, gaines)izo
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ios
panneaux béton marron

toutes les facades

E1l - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Revétements bitumineuxzos

R+1 accés arriére

E7-14A002617-007 / META / EUROFINS
LEM

noir

Revétements bitumineuxzog RAC : cour haute E8-14A002617-008 / META / EUROFINS
noir LEM

Revétements bitumineuxzi1 RAC cour haute E10-14A002617-010 / META / EUROFINS
ardoisine LEM

Extérieur du batiment A'

Joints de panneaux (cloisons, gaines)i»;
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ios
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment B

Collezs
de parement extérieur rouge 20x3

fagade Sud

E6 - 13S058375-006 / META / EUROFINS
LEM

Joints de panneaux (cloisons, gaines)i2,
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ios
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Revétements bitumineuxzss

parking personnel haut

E16-14A002617-016 / META / EUROFINS
LEM

noir
Revétements bitumineuxzag . E17-14A002617-017 / META / EUROFINS
. parking personnel bas LEM
noir

Extérieur du batiment C

Joints de panneaux (cloisons, gaines)i»s
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)io?
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds);)

Revétements bitumineuxzio

E9-14A002617-009 / META / EUROFINS

cour haute
noir LEM
Revétements bitumineuxzao E18-14A002617-018 / META / EUROFINS
) cour basse LEM
noir

Extérieur du batiment D

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ioa
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ios
panneaux béton marron

facades du batiment

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds);)

Extérieur du batiment E

Colles E3 - 13S058375-003 / META / EUROFINS

q fabriaUe facades E LEM
e panneaux préfabriqués

Joints de panneaux (cloisons, gaines)s facades E E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
joints de panneaux béton marron LEM

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds): facades E E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
panneaux béton marron LEM

Revétements de sols routiersys sone 3 E5 - 135058375-005 / META / EUROFINS

bitume

LEM
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Extérieur du batiment FG

Joints de panneaux (cloisons, gaines)i2s
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iis
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds);)

Extérieur du batiment H

Joints de panneaux (cloisons, gaines)i2s
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iig
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment 11

Joints de panneaux (cloisons, gaines)iz7
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ioe
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment 12

Joints de panneaux (cloisons, gaines)ios
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iio
panneaux béton marron

toutes les facades

E1 - 13S058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds);)

Extérieur du batiment 13

Joints de panneaux (cloisons, gaines)izg
joints de panneaux béton marron

toutes les facades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ii1
panneaux béton marron

facades du béatiment

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment K

Joints de panneaux (cloisons, gaines)iso
joints de panneaux béton marron

toutes les fagcades

E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
LEM
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogeéne n°échantillon / analyse / Laboratoire
E1l - 13S058375-001 / META / EUROFINS
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)ii toutes les facades LEM
panneaux béton marron (rattaché a Panneaux rigides (cloisons,

gaines, plafonds))

Extérieur du batiment L1

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)iz; toutes les facades LEM

joints de panneaux béton marron (rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iis toutes les facades LEM

panneaux béton marron (rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment L2

Colles des carrelagesss porche E11 - 13S058375-011 / META / EUROFINS
+ ragréage sous carrelage marron 5x5 LEM
E2 - 13S058375-002 / META / EUROFINS
Joints de panneaux (cI0|son,s, gaines)is2 toutes les facades LEM o
joints de panneaux béton marron (rattaché a Joints de panneaux

(cloisons, gaines)s)

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iis toutes les facades LEM

anneaux béton marron rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
p g
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment L3

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)iss toutes les facades LEM

joints de panneaux béton marron (rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

E1l - 13S058375-001 / META / EUROFINS

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)i17 toutes les facades LEM

panneaux béton marron (rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds);)

Extérieur du batiment M

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)izs toutes les facades LEM

joints de panneaux béton marron (rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

E1 - 135058375-001 / META / EUROFINS

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)iis facades du batiment LEM

panneaux béton marron (rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)

Extérieur du batiment N

E2 - 135058375-002 / META / EUROFINS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)iss toutes les facades LEM

joints de panneaux béton marron (rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)s)

E1l - 13S058375-001 / META / EUROFINS

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)i14 facades du batiment LEM

panneaux béton marron (rattaché a Panneaux rigides (cloisons,
gaines, plafonds),)
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Revétements bitumineuxzos

devant escalier 1

E3-14A002617-003 / META / EUROFINS
LEM

sous faience beige 20x30

noir

Revétements bitumineuxzos N+1 - escalier 2 E4-14A002617-004 / META / EUROFINS
noir LEM

Revétements bitumineuxzos RAC : acces arriere E5-14A002617-005 / META / EUROFINS
noir LEM

Revétements bitumineuxzoz N+1 E6-14A002617-006 / META / EUROFINS
noir LEM

Intérieur du batiment A

Colleiss WC RdC E5 - 14S5012390-005 / META / EUROFINS

LEM

Colles des carrelagesisa
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESC2 RdC, ESC 2 ler,
ESC 1 RdC; ESC 1 ler

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Intérieur du batiment A'

Colles des carrelageszzo

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS

sous faience blanche 12x12

N 3 | is BxE RdC : san, L8 LEM
ragreage sous carrelage gris ox (rattaché a Colles des carrelagesisi)
Intérieur du batiment B
Colleiss B13 E2 - 145012390-002 / META / EUROFINS

LEM

CO"ezzs
sous faience jaune 10x10

2é : labo, ler: L9

E14-14A002617-014 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Collezzs)

Colles des carrelagess:
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

palier R+2

E10 - 135058375-010 / META / EUROFINS
LEM

Colles des carrelagessz
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

paliers des rez de
chaussée, R+1, R+3, R+4

E10 - 135058375-010 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagessi)

Colles des carrelagesis:
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESC 1 RdC

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

Colles des carrelagesisz
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESC ler, ESC 2eéme, ESC
3éme

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Colles des carrelagesiss
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESC 2 RdC, ESC2 ler,
ESC 2 2éme, ESC 2 3éme,
ESC 2 4éme

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Intérieur du batiment C

Colles des carrelagesisz
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

dégagement, ESC1 tous les
étages, ESC2 tous les
étages

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Intérieur du batiment D

C0||8212
sous faience blanche 15x15

L3

E11-14A002617-011 / META / EUROFINS
LEM

Colles des carrelagesiss
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESC 1 RdC, ESC 1 ler

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Intérieur du batiment E

Rapport de repérage Amiante avant travaux P 24 /28




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE
ARNAUD - 43000 LE PUY EN VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Collei7o WC R+3 E6 - 14S012390-006 / META / EUROFINS
sous faience grise 20x30 LEM

Colle E14-14A002617-014 / META / EUROFINS
228 RdC : san 2; L5 LEM

sous faience 20x30

(rattaché a Collezzs)

Colles des carrelagesiss
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESCI1 tous les étages

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Intérieur du batiment FG

Colleso san 1 RdC + tout le E13-14A002617-013 / META / EUROFINS
sous plinthe grise 10x10 batiment LEM
Collezzs E14-14A002617-014 / META / EUROFINS
RdC:san1
sous faience jaune LEM
Colles des carrelageszia RAC: san 1 E12-14A002617-012 /| META / EUROFINS
+ ragréage sous carrelage gris 5x5 ' LEM
E12-14A002617-012 / META / EUROFINS
Colles des carrelageszis RAC: san 2 LEM
+ ragréage sous carrelage gris 5x5 (rattaché a Colles des carrelages;i4)
Intérieur du batiment H
E14-14A002617-014 / META / EUROFINS
Collezzs ler: L6 LEM
sous faience jaune 10x10 (rattaché a Collesss)
Collezzr san 3 E15-14A002617-015 / META / EUROFINS

sous faience 20x30

LEM

Colles des carrelagesisg
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

ESCI1 tous les étages, L7

E4 - 14S012390-004 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Colles des carrelagesisi)

Colles des carrelageszies

E12-14A002617-012 / META / EUROFINS

N - | is 5x5 RdC: san 3 LEM
ragreage sous carrelage grs ox (rattaché a Colles des carrelages;i4)
Colles des carrelages E12-14A002617-012 / META / EUROFINS
Lo gesa17 | o ler: L6 LEM
ragreage sous carrelage gris ox (rattaché a Colles des carrelageszi4)
Intérieur du batiment 12
Dalle de sol plastiqueios ESC3. ESC4 AMI1302-1288-1 / META / CARSO
grise ’ LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT
Intérieur du batiment I3
Dalle de sol plastiqueies ESC3, ESC4 AMI1302-1285-1 / META / CARSO

grise

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT

Intérieur du batiment K

CO||6174
sous faience jaune 10x10

salle de bain 1 RdC

E7 - 14S012390-007 / META / EUROFINS
LEM

CoIIe175
sous faience jaune

san RdC, WC ler

E7 - 14S012390-007 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Collej74)

CO”ezze
sous faience jaune 10x10

L1, L2

E14-14A002617-014 /| META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Collezzs)
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III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en la  boratoire)

Identité du composant

Zone homogene

Mode de reconnaissance :
n°échantillon / analyse / Laboratoire

Colles des carrelageszzz

E12-14A002617-012 / META / EUROFINS

sous faience blanche 10x10

+ ragréage sous carrelage gris 5x5 L1, L2 LEM
(rattaché a Colles des carrelages;i4)
Intérieur du batiment L2
Collesg - E13 - 13S058375-013 / META / EUROFINS
cuisine RdC

LEM

CO"ego
sous faience blanche 10x10

WC, salle de bain RdC

E13 - 135058375-013 / META / EUROFINS
LEM

(rattaché a Collegy)

Intérieur du batiment M

CO"elag

E5 - 14S012390-005 / META / EUROFINS

sous faience grise 20x30

. . WC ler LEM
sous faience beige 20x30 (rattaché & Colleiss)
E6 - 13S058375-006 / META / EUROFINS
Collesrz WC RdC LEM

(rattaché a Colleze)

CO”ezos

jaune sous dalle
i€ 3 iqu 202 AV
associé a Dalle de sol plastiquezo, avec

secrétariat éléves

E2-14A002617-002 / MOLP / EUROFINS
LEM

sous faience grise 20x30

amiante)
C0||8237
jaune sous dalle beige comptabilité 14A002617-001 / META / EUROFINS LEM
(associé a Dalle de sol plastiquezss sans
amiante)
Colles des carrelages E12-14A002617-012 / META / EUROFINS
Lo 9€s221 | o san1 LEM
ragreage sous carrelage gris ox (rattaché a Colles des carrelageszi4)
Dalle dbe sol plastiquezss comptabilité 14A002617-001 / META / EUROFINS LEM
eige
Intérieur du batiment N
Colle E6 - 14S012390-006 / META / EUROFINS
N WC RdC LEM

(rattaché a Colleizo)

@ 3.4 Composants de la liste de 'annexe A de lanorm e NF X 46-020 non analysés (*)

Identité du composant

Zone homogéne

Commentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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> 4. Autres composants reperés

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de |  ’'opérateur contenant de
I'amiante

Identité du composant Zone homogeéne Mode de reconnaissance :
P 9 n°échantillon / analyse / Laboratoire

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘

4.2 Autres composants portés a la connaissance de |  ’'opérateur ne contenant pas
d’amiante
Identité du composant ‘ Zone homogeéne ‘ Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘

4.3 Autres composants portés a la connaissance de|  ’opérateur en attente
d’analyse
Identité du composant Zone homogene Commentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Néant
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» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussieérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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> 6. ANNEXES
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Extérieur du batiment B Titre du plan : Zone 2 RdC
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Extérieur du batiment A Composant : Revétements bitumineuxzgs

noir
R+1 accés arriere

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009866-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-007
Référance dchantillon 7 - Revatemant bituminaux nair - Accés AR B&t A+l

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda

La reproduction de ce decument n'eet autdrisée que sous 2a forme intégrale. |l comporte | page{sh. Le présentrapport ne concerne que leg objete
soumis 3 l'essai. Soules codaine s prasiations rapponées dans ca documant sont couvertes par Macerd ditation. Bles sont identifiées par e symboke *.

Weranigue Motsch
Chel de Survice

cofrac
Eurofins LEM
20, me du Fochersherg PP 50047 AOCREDITATION
F-E7701 Saveme, FRANCE M=1- 1781
TéE 433 3868 91 1911- Faxc 333688 9 65 51 - Sae Wah- w2 uralins ik db Plorbés disporible =r
SAS m capital de 1530 320 € RCE Saveme 489 M7 887 TWA FR3S5 469 017897 AFE F1208 v cofracfr e

ANNEXES P 20/ 88



LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment A Composant : Revétements bitumineuxzgg

noir
RdC : cour haute

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009867-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-008
Référance dchantillon ! 8- Rev&tement bituminalx noir - Cour hauts B3t AR dC

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda

La reproduction de ce decument n'eet autdrisée que sous 2a forme intégrale. |l comporte | page{sh. Le présentrapport ne concerne que leg objete
soumis 3 l'essai. Soules codaine s prasiations rapponées dans ca documant sont couvertes par Macerd ditation. Bles sont identifiées par e symboke *.
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SOCOTEC

Extérieur du batiment A Composant : Revétements bitumineuxzi1

ardoisine
RdC cour haute

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER

Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009863-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N*: 14A002617-010
Réfarance dchantillon:  10- Ardoising noir - Cour haute Bat ARdC

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau biturmineusx
Traitement de I'schantilon Tratement au chloroforme {méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande
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Extérieur du batiment B Composant : Colleys

de parement extérieur rouge 20x3
facade Sud

«= eurofins

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N@échantlllon LEM : 13S058375-006
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 1812/2013
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réfarence echantlllon | B - colle - colle de paremeantext 20x3 rouge - fagade Sud extB

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adaptation de & NFX 42-G50
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment B Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)z7

joint blanc d'appui de fenétre
facade Sud

«= eurofins

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N@échantlllon LEM : 13S058375-007
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 18A12/2M3
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon : 7 - |oint de panneau - jointd'appui de-fenétre-blane - fagade Sud ext B

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle Jolint
Descripton microscopique en MOLP Materiau synthatigue
Tratement de 'echantilon =
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'am lante de type Chrysotlle HEGE 248IMDHE 77
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment B Composant : Revétements bitumineuxazss

noir
parking personnel haut

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009875-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-016
Référance dchantillon: 18- Ravétsment bitumine ux noir- PP HALUT Bat B

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment B Composant : Revétements bitumineuxazsg

noir
parking personnel bas

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008876-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N*: 14A002617-017
Réfarance dchantillon: 17 - Ravétemant bituming ux noir- PP BAS Bal B

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda

La reproduction de ce decument n'eet autdrisée que sous 2a forme intégrale. |l comporte | page{sh. Le présentrapport ne concerne que leg objete
soumis 3 l'essai. Soules codaine s prasiations rapponées dans ca documant sont couvertes par Macerd ditation. Bles sont identifiées par e symboke *.

Weranigue Motsch
Chel de Survice

cofrac
Eurofins LEM
20, me du Fochersherg PP 50047 AOCREDITATION
F-E7701 Saveme, FRANCE M=1- 1781
TéE 433 3868 91 1911- Faxc 333688 9 65 51 - Sae Wah- w2 uralins ik db Plorbés disporible =r
SAS m capital de 1530 320 € RCE Saveme 489 M7 887 TWA FR3S5 469 017897 AFE F1208 v cofracfr e

ANNEXES P 26/ 88



LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment C Composant : Revétements bitumineuxzio
noir
cour haute

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009868-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-002
Référance dchantillon ! 2 - Revatement bituminalx noir - Cour hauts B3t C RdC

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment C Composant : Revétements bitumineuxzao
noir
cour basse

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008877-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N*: 14A002617-015
Référance dchantillon 18- Ravdtement bitumine ux noir- Cour basse sous-sol

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda

La reproduction de ce decument n'eet autdrisée que sous 2a forme intégrale. |l comporte | page{sh. Le présentrapport ne concerne que leg objete
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment E Composant : Colles

de panneaux préfabriqués
facades E

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N@échantlllon LEM : 13S058375-003
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 1812/2013
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon . 2 - colle - colle panneawux préfa - fagade £

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle Colle dur
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment E Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)s;

joints de panneaux béton marron
facades E

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantlllon LEM : 13S058375-002
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 1812/2013
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lyeée Dupuy
Réference echantlllon : 2 - |oint de panneau - joint béton marron - fagade E

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle Joint dur Analyse globale
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Wearonigue Motsch
Ghef de Service site de Saveme

@ La reproduction de e document n'est autarkede que soue =a forme ingrake. || comparte 1 pagels): Le'présent rapport-ne concerne- que les cbjefs ‘OIIH‘
g soume 3 les==i. Salles ceraines prasiations mpporées dars ce doeument so it eowvertes par lacersditstion, Elles sant dantifieaspat e symhioks ©

i - - ACCREDITATION

=  Eurcfina LEM - Site de Saverne e 1-1TE

& 20 uedu kochesberg:- BF 50047 -E¥701 Saverne Gedex Portde dspanitie Sur

& T&I0288911 911 —f=9x 03 B0 516 531 -e-mail : Batime e rofinsco m - site web | wwwealofins fibat LU (=T ESSAIS
"

SAZ sucapiial de | S50 320 € - APE 71208 - ROE SAVERNE 499 00 7 897 - Siret 459 017 537 00013

ANNEXES P 30/88



LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Extérieur du batiment E

joint silicone blanc
facade Ouest

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)s

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM : 135058375004

Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur

Date de réception 18A12/2M3
Réference dossier EAD7706/2
Ref ; 1897/12/8782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon : 4 - |oirnt de panneau - jointsilicone blane -fagade E

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle Jolint
Descripton microscopique en MOLP Materiau synthatigue
Tratement de 'echantilon =
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'am lante de type Chrysotlle HEGE 248IMDHE 77

Yerongue Motsch
Ghef de Service site de Saveme
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Extérieur du batiment E

panneaux béton marron
facades E

Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds);

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N=échantilion LEM : 135058375-001
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 18A12/2M3
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon : 1 - panneau ngide - parmeau beton marren - fagads E

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Desecription visuelle Béton
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Wearonigue Motsch
Ghef de Service site de Saveme
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment E Composant : Revétements de sols routierszs
bitume
zone 3

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantillion LEM :  132058375-005
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 18A12/2M 3
Réference dossier EADT70G/2
Ref | 1297/12/9782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réfarence echantlllon : 5 - revétement routier - biturme - ext E zone 3

Parametres Résullas Normes

Phase : 1

Description visuelle Matériau dur Bumlneux({se)

Descripton microscopigue en MET

Tratement de 'echantilon Tratement acide

Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050
Phase ;2

Desoription visuelle Matériau dur BRumlneux(se)

Description microscopique en MET

Tratement de l'echantillon Tratement au chloroforme

Nombre de preparatons 1
* Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adsptation da & NFX 43-050

4
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Extérieur du batiment L2 Composant : Colles des carrelagesss

porche

+ ragréage sous carrelage marron 5x5

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantilion LEM : 135058375-011
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 1812/2013
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réfarence achantlllon : 11 - colle de-carrelage - 5xb marron - porche axt 1 2

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment N Composant : Revétements bitumineuxzos

noir
devant escalier 1

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-0089862-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-003
Référance dchantillon 3- Revatemant bituminesux neir - Devant Escl BatN

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment N Composant : Revétements bitumineuxzos

noir
N+1 : escalier 2

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-0089863-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-004
Référance dchantillon 4 - Revatemant bituminesux neir - EscZ N+1 BAtN

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Extérieur du batiment N Composant : Revétements bitumineuxzos

noir
RdC : accés arriere

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009864-01 Wersion du: 1702014 21:06 Fags 114
Dossisr N¥: 142002617 Date da récepion 10702014
Référence dossiar ! 13971 4I7ES2

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-005
Réfarance dchantillon ! &- Revétament bituminsuy nair - Accés AR Bat N RdC

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Extérieur du batiment N Composant : Revétements bitumineuxzoz
noir
N+1

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009865-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N® : 14A002617-006
Référance dchantillon £ - Revatemant bituminaux nair - Accés AR B&t N+

Farametres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Matériau dur bitumineux(se)
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au chloroforme (méthode interne de tratement)
Nombre de préparations 1
"  Résulta de I'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Methode danalyse e ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET]) réalisée selon |es parties pertinentes de la norme NEX 43-060
MB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demanda

La reproduction de ce decument n'eet autdrisée que sous 2a forme intégrale. |l comporte | page{sh. Le présentrapport ne concerne que leg objete
soumis 3 l'essai. Soules codaine s prasiations rapponées dans ca documant sont couvertes par Macerd ditation. Bles sont identifiées par e symboke *.
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Intérieur du batiment A Composant : Colleiss

sous faience beige 20x30
WC RdC

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantillon LEM :  145012380-005
Varsiondu 20/02/2014 11.20 Pages 1sur
Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlllon: &- Cellesous falence beige 20 x 20 - Bat AWe RDC

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment B Composant : Colless

sous plinthe rouge 10x10
Palier R+2

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM : 135058375008

Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur

Date de réception 18A12/2M3
Réference dossier EAD7706/2
Ref ; 1897/12/8782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon : ©- colle - sous plinthe rouge 10x10 - paher B+2int B

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage
Descripton microscopigue en MET
Trattement de 'échantilon Tratement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Fibres d'am lante de type Chrysotlle Adaptation de B NFX 42-050
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Ghef de Service site de Saveme

La reproduction de e document n'est autarkede que soue =a forme ingrake. || comparte 1 pagels): Le'présent rapport-ne concerne- que les cbjefs ‘OIIH‘
=oume 3 lesmi. Selles ok taines presktions mpporées de e ce document =0 nf stiveres par Tactreditation, Elks sant Hartifieas par e syrhiole *
ACIREDITATICN
Eurcfina LEM - Site de Saverne e 1-1TE
20 rue-du Kochersberg.- BP 80047 -E7701 Saverne Cedex Porte dspon e 2ur
T&I0288911 911 —f=9x 03 B0 516 531 -e-mail : Batime e rofinsco m - site web | wwwealofins fibat LU (=T ESSAIS

SAZ sucapiial de | S50 320 € - APE 71208 - ROE SAVERNE 499 00 7 897 - Siret 459 017 537 00013

ANNEXES P 40/ 88




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Intérieur du batiment B Composant : Colleiss

sous faience blanche 12x12
B13

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM :  145012380-002

Varsiondu 20/0a2014 11,20 Page 1sur1
Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7708
LYCEE DUPUY
LE PUY ENVELAY C REG
Réfarence echantlllon : 2 - Collesous faience blanche 12x 12 - BatB B13

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment B Composant : Colles des carrelagess:

palier R+2

+ ragréage sous carrelage rouge 5x5

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantlllon LEM : 13S058375-010
Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 1812/2013
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réference echantlllon : 10 - colle de carrelage - 5xb rouge - palier R+2 IntE

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Wearonigue Motsch
Ghef de Service site de Saveme
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment B Composant : Colles des carrelagesiss

B12

+ ragréage sous carrelage gris 5x5

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantlllon LEM :  145012390-001
Varsiondu BOi0REE04 11,20 Page 1sur
Date de réception 189/03/2014

Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlllon: 1 - Cellecarrelage gris 5B -EBat EB12

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage
Descripton microscopigue en MET
Trattement de 'échantilon Tratement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Fibres d'am lante de type Chrysotlle Adaptation de B NFX 42-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Intérieur du batiment B Composant : Colles des carrelagesisi

+ ragréage sous carrelage rouge 5x5
ESC 1 RdC

L .
% eurofins
SOCOTEC
Mr BENIER
Angence Auvergne - Ldire
Bureau de Clermant Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci
83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM : 145012380004
Varsiondu 20/02/2014 11.20 Pages 1sur
Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlllon : 4 - Cellecarrelage rouge 5 x & - Bat B escalier 1 Rde

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage Pelnture
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY
Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03
Intérieur du batiment B Composant : Dalle de sol plastiqueisa
jaune
B7

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Neéchantllon LEM :  145012380-003
Varsiondu 20/02/2014 11.20 Pages 1sur
Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlllon . 2 - Dallede =ol plastique |aune + colle noire - Bat B B7

Parametres Résullas Normes

Phase : 1

Description visuelle Colie nolre Plagque dure (Indissoclable,

les phases sont préparées ensemble)

Descripton microscopique en MET

Tratement de 'echantilon Tratement au chloroforme

Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Flibres d'amlante de type Chrysotile Adaptation e B NFX 43-050
Phase ;2

Description visuelle Plague dure

Descrplion microscopique en MET

Tratement de 'échantillon Traitement au tefrahydrofurane

MNombre de prepamahons 1
* Résultatde I'analyse par MET Flbres d'amlante de type Chrysotlle Adaptation da b NFX 43-050

Michéle Hoehn
Technisienne en charge des
analyses

La reproduction de e document n'est autarkede que soue =a forme ingrake. || comparte 1 pagels): Le'présent rapport-ne concerne- que les cbjefs ‘OIIH‘
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment B

mastic de fenétre bois
Palier R+2

Composant : Joint de vitrage / menuiseriess

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM : 13S058375-008

Varsiondu 24122013 12:27 Page 1sur
Date de réception 18A12/2M3
Réference dossier EAD7708/2
Ref ; 1297/12/6782
Le Puy en Velay - Consell Regional - Lysée Dupuy
Réfarence echantilon : 8- mastic de vitrage - fenétre bois - palier B+2 int B

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle Mastlc
Descripton microscopigue en MET
Trartement de I'échantillon Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Fibres d'am lante de type Chrysotlle Adaptation de B NFX 42-050

Yerongue Motsch
Ghef de Service site de Saveme

cofrac

La reproduction de e document n'est autarkede que soue =a forme ingrake. || comparte 1 pagels): Le'présent rapport-ne concerne- que les cbjefs
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment D Composant : Colleziz

sous faience blanche 15x15
L3

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008870-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-011
Réfarance dchantillon:  11- Colls ds falsnce 15%15 blanche - L3 Bat D

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle ragréage carrelage platre joint
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande

La teproduction de te document neat autofisée gue sous sa forme intédrals. || comports | page(sh. Le présent tappor ne concerns gus les shjsts
soumis A l'eszal. Seules cortaines prastations rapponée s dans ce documant sont couvertes par Faceréditation. Bles sont identifides par e symbole =

}J? ol
.'.II II
g
Weronique Motsch
Chef de Service
cofrac
Eurofins LEM
20, me du Fochersherg PP 50047 AOCREDITATION
F-E7701 Saveme, FRAMCE Fi*1- 1751
Ték 433380 91 1911- Fax 33388 91 65 31 - Site Web: waw eurafins iifidb Portie disportie =r
BAE au copital de 1530 320 € RCS Sevema 489 017 857 TVA FRIS 489 017837 AFE 71208 veonn Cofrac e SRR

ANNEXES P 47 /88




LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment E Composant : Colleiro

sous faience grise 20x30
WC R+3

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®échantllon LEM :  145012380-006

Varsiondu 20/0a2014 11,20 Page 1sur1

Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlllon : - Cellesous falence grise 20 x 20 - Eat E We R+3

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage Plétre
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment FG Composant : Collez

sous plinthe grise 10x10
san 1 RdC + tout le batiment

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008872-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-013
Réfarance dchantilon: 13- Cols de plinthe 10%10 griss - San1 Bat FG RdC

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle ragréage carrelage
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande

La teproduction de te document neat autofisée gue sous sa forme intédrals. || comports | page(sh. Le présent tappor ne concerns gus les shjsts
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment FG Composant : Collezzs

sous faience jaune
RdC:sanl

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008873-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-014
Référance dchantillon:  14- Colle ds falsnce 10%10 jauns - Sanl Bal FG RdC

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle ragréage carrelage
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande

La teproduction de te document neat autofisée gue sous sa forme intédrals. || comports | page(sh. Le présent tappor ne concerns gus les shjsts
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment FG Composant : Colles des carrelageszia

RdC:san 1

+ ragréage sous carrelage gris 5x5

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-008871-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N*: 14A002617-012
Référance dchantilen:  12- Colle ds cattelage 535 gris- Sani B3t FG RdC

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle ragréage carrelage
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande

La teproduction de te document neat autofisée gue sous sa forme intédrals. || comports | page(sh. Le présent tappor ne concerns gus les shjsts
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment H Composant : Collezyr

sous faience 20x30
san 3

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009874-01 Wersion du: 1702014 21:06 Fags 114
Dossisr N¥: 142002617 Date da récepion 10702014
Référence dossiar ! 13971 4I7ES2

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-015
Réfarance dchantillon:  15- Colle de falsnce 2030 - San3 Bat H RdC

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle ragréage carrelage platre joint
Traitement de I'schantilon Tratement acide {méthode interne de traiternent)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Filres d'amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronigue & Transmission (MET]) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
ME . Leg informations de tragabilitd sont digponibles sur demande
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

VELAY

SOCOTEC

Intérieur du batiment 12

Composant : Dalle de sol plastiqueiga

grise
ESC3, ESC4

P—

Département Amiante

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

321, Avenue jean JAURES

Aecidiaion
F-69362 LYON cedex 07 e
Tel. : (33)04 72 76 16 39 st
Fax : (33) 04 78 72 00 67
/ cofrae
4 Rapport d'analyse Page 1/ 1 CETE APAVE SUDEUROPE
f Edité le : 11/02/2013 Monsieur PASSOT
Antenne du PUY EN VELAY
Batiment Les Cyclamens - LA BOUTEYRE ESSAIS
43770 CHADRAC
N° échantilion :  AMI1302-1288 -1 Enregistré le : 06/02/2013 N° dossier : AMI13-1092
Votre Commande : Commande C01132M6014 du 31/01/2013
Référence client : Aff. 3i'201298 -Ech7-7/8
Site : LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY
Localisation : Batiment I2 - RdC - Escalier
Nature de I'échantillon : Colle + ragréage rouge + dalle de sol grise

Identification et recherche qualitative

Paramétres généraux
Description de I'échantillon regu Matériau granuleux dur gris et colle jaune indissociables
Phase(s) analysée(s) Matériau granuleux dur gris et colle jaune indissociables
AMIANTE par META (Mi pie El ique a T ission) - Méthode interne de traitement NF X43-050
Résultat final
Présence/Absence dAMIANTE NEGATIF L3
Autres fibres Fibres Minérales Artificelles #
Paramétres analytiques
Nombre de préparations 1 #
Le rapport établi ne que les é il soumis a I'essai. Il comporte 1 page.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par ['accréditation, identifiés par le symbole #.

Les donné la réception, le ytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Sandra ZANUTTO

Responsable de laboratoire

eté par action sy

0€ - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410545 3130¢
YON CEDEX O7 - T3l (33) 04 72
2-mail amanteRgrousecarso.com

Jaures — F

Fax 33)04 73 72505

APE 7438 —N* TVA FR 82410 545313
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

VELAY

SOCOTEC

Intérieur du batiment 13

Composant : Dalle de sol plastiqueios

grise
ESC3, ESC4

S e S e

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

. Laboratoire Agréé pour les analyse
Département Amiante

321, Avenue jean JAURES
F-69362 LYON cedex 07
Tél. : (33) 04 7276 16 39
Fax :(33) 04 78 72 00 67
Rapport danalyse  Page 1/ 1
Edité le : 11/02/2013

s d'eaux par le Ministére de la Santé

Accrtitarion

s
VORTFE

m#-uhll:
cofrae

CETE APAVE SUDEUROPE

Monsieur PASSOT

Antenne du PUY EN VELAY
ESSAIS

Batiment Les Cyclamens - LA BOUTEYRE
43770 CHADRAC

N° échantillon :
Votre Commande :
Référence client :
Site :

Localisation :
Nature de I'échantillon :

AMI1302-1285 -1 Enregistré le : 06/02/2013

Aff, 31201298 - Ech 4 - 4/8

LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY
Batiment 13 - RAC - Escalier

Dalle de sol grise

Commande C01132M6014 du 31/01/2013

N° dossier : AMI13-1092

\dentification et recherche qualitative
Paramétres généraux
Description de I'échantillon re¢u
Phase(s) analysée(s)

AMIANTE par META (Microsco pie Electronique a Trans
Résuitat final

Matériau plastifié souple bi

Présence/Absence d'AMIANTE
Paramétres analytiques

Nombre de préparations

Matériau plastifié souple bicouche gris clair sur gris + colles jaunes + traces de mal
mission) - Méthode interne de traitement NF X43-050

couche gris clair sur gris + colles jaunes + traces de matériau granuleux dur gris

tériau granuleux dur gris

NEGATIF

1

Le rapport établi ne concerne que Jes échantillons soumis a l'essai. Il comporte 1
LLa reproduction de ce rapport d'analyse n'est
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour ¢

de '

autorisée que sous la forme de fac-similé photographiqus
les seuls essais couverts par l'accréd

page.

e intégral.

itation, identifiés par le symbole #.
de mesure sont consultables au laboratoire.

Les données lare le

Sandra ZANUTTO

Responsable de laboratoire

etlesi

\PE 743 B — N° TVA FR 82410 545313

0018

IRET 410545 2130

1 @aroupe

50
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment K Composant : Colleizs

sous faience jaune 10x10
salle de bain 1 RdC

«= eurofins

SRR RARALI 210520 S

SOCOTEC

Mr EENIER

Angence Auvergne - Ldire

Bureau de Glermont Ferrand

19 Avenue | gonard de Vinci

83062 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N=échantllon LEM : 145012380007
Varsiondu 20/02/2014 11.20 Pages 1sur
Date de réception 18/03/2014
Réference dossier EAD7704
LY¥CEE DUPUY
LE PUY EN VELAY C REG
Réference echantlilon : 7 - Cellesous falence jaune 10 %10 - Bat K Sdb 1 Rde

Parametres Résullas Normes
Phase : 1
Description visuelle colle ragréage carrelage Plétre
Descripton microscopigue en MET
Tranement de 'eckantilon Traitement acide
Nombre de préparations 1
~ Résultat de I'analyse par MET Pas de flbre d'amlante Adzptation de B NFX 43-050

Michéle Hoehn
Techrnicienne en charge des
analyses

La reproduction de e document n'est autarkede que soue =a forme ingrake. || comparte 1 pagels): Le'présent rapport-ne concerne- que les cbjefs ‘OIIH‘
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Varsion du: 171002014 21:06 Page 172
Dats da récs plion 102014

Réfarance dchantillon: 1. Dalle de sol verts™ colle noire - Comptabilité Bat M

* Résultat de l'analyse par MOLP

Phase 2
Description visuelle
Traitement de '4chantillon
Nombre de préparations
*  Résultat del'analyse par MOLP
Phase 3
Description visuelle
Traitement de I'4chantillon
MNornbre de préparations
Résultat de I'analyse par MET
Phase 4
Description visuelle
Traitement de I'2chantillon

Narnbre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

*

Paramétres Résultats
Phase 1

Description visuelle Calle jaune

Traitement de I'échantillon -

Nombre de préparations 2

Fibhres d'amiante non détectées

Caolle noire

2
Fihres d'amiante de type chrysotile

Plagque semirigide

Tratement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement]
1

Fibres d'amiante non détectées

Plague dure
Tratement au tétrahydrofurane {méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante de type chrysotile

Meéthodes danalyses employées pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumigre Folarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Micrascopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

ME . Lez informations de tragabilité sont digponibles sur demande
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

SOCOTEC

Intérieur du batiment M Composant : Collezos

jaune sous dalle
secrétariat éleves

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009861-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N* : 14AD02617.002
Réfarance dchantillon:  Z- Dalle de sol noirs sous dalls souple - Sscrétariat &léves

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle jaune
Traitement de |'¢chantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de l'analyse par MOLP Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Plague durs
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au tétrahydrofurane {méthode interne de traitément)
Nombre de préparations 1
" Résulta de l'analyse par MET Fihres d’amiante de type chrysotile

Methodes danalyses employées pour b recherche qualitafive des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MEB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'ast autorisée que sous sa forme intégrale. | compana 1 paga‘ls}. Le présant tappor ne concer e que les objsts
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

VELAY
SOCOTEC

Intérieur du batiment M

Composant : Dalle de sol plastiqueiss

verte SOUS DALLE BEIGE SANS AMIANTE
comptabilité

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER

Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009860-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 12
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-001
Réfarance dchantillon: 1. Dalle de sol verts™ colle noire - Comptabilité Bat M

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle jaune
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de l'analyse par MOLP Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Colle noire
Traiternent de I'Bchantillon -
Nombre de préparations 2
*  Résulta de l'analyse par MOLP Fibres d’amiante de type chrysotile
Phase 3
Description visuelle Plagque semirigide
Traitement de I'2chantillon Tratement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement]
MNornbre de préparations 1
*  Résultat de'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Phase 4
Description visuelle Plague dure
Traitement de I'2chantillon Tratement au tétrahydrofurane {méthode interne de traitement)
Narnbre de préparations 1
* Resultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante de type chrysotile

Meéthodes danalyses employées pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumigre Folarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Micrascopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

ME . Lez informations de tragabilité sont digponibles sur demande

La reproduction de ce document nest autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 2 pagefsh. Le présent rappor ne concerne qua los ohjets
soumis & l'essai. Seules certaines prasiations rappotées dans ce document sont courertes par Maccréditation. Bles sont identifides par le symbole *.
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Intérieur du batiment M Composant : Dalle de sol plastiquezo:

noire SOUS DALLE SOUPLE BEIGE SANS AMIANTE
secrétariat éléves

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER
Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009861-01 Wersion du: 17102014 21:06 Page 11
Dossisr N® 142002617 Dats da récs plion 102014
Réfarance dossiar ! 13971477652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N* : 14AD02617.002
Réfarance dchantillon:  Z- Dalle de sol noirs sous dalls souple - Sscrétariat &léves

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Calle jaune
Traitement de |'¢chantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de l'analyse par MOLP Fibhres d'amiante non détectées
Phase 2
Description visuelle Plague durs
Traiternent de I'Bchantillon Tratement au tétrahydrofurane {méthode interne de traitément)
Nombre de préparations 1
" Résulta de l'analyse par MET Fihres d’amiante de type chrysotile

Methodes danalyses employées pour b recherche qualitafive des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

MEB . Les infarmations de tragabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'ast autorisée que sous sa forme intégrale. | compana 1 pagefls}. Le présant tappor ne concer e que les objsts
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

VELAY

SOCOTEC

Intérieur du batiment M

Composant : Dalle de sol plastiquezss

beige
comptabilité

= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC

Monsieur Georges BENIER

Agence Awvergns - Loire

Burgau de Clermont Farrand

19 Avshue Léohard de Vinci

53063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-14-LE-009860-01

Dossiar M7 @ 142002617
Réfarence dossiar ! 1337 14/7652

EADTYO LYC22 DUPUY LE PUY

Echantillon N®: 14A002617-001

Varsion du: 171002014 21:06 Page 172
Dats da récs plion 102014

Réfarance dchantillon: 1. Dalle de sol verts™ colle noire - Comptabilité Bat M

* Résultat de l'analyse par MOLP

Phase 2
Description visuelle
Traitement de '4chantillon
Nombre de préparations
*  Résultat del'analyse par MOLP
Phase 3
Description visuelle
Traitement de I'4chantillon
MNornbre de préparations
Résultat de I'analyse par MET
Phase 4
Description visuelle
Traitement de I'2chantillon

Narnbre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

*

*

Paramétres Résultats
Phase 1

Description visuelle Calle jaune

Traitement de I'échantillon -

Nombre de préparations 2

Fibhres d'amiante non détectées

Caolle noire

2
Fihres d'amiante de type chrysotile

Plagque semirigide

Tratement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement]
1

Fibres d'amiante non détectées

Plague dure
Tratement au tétrahydrofurane {méthode interne de traitement)
1

Fibres d'amiante de type chrysotile

Meéthodes danalyses employées pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matérizux :
Microscopie Optique a Lumigre Folarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Micrascopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

ME . Lez informations de tragabilité sont digponibles sur demande
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment A

¥ =

Composant : Revétements bitumineux,os (N) omposant : Revétements bitumineuxzgg (N)
noir noir
R+1 accés arriére RdC : cour haute

Composant : Revétements bitumineux,:1 (N)
ardoisine
RdC cour haute
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment B

Composant : Collezs (N) ' Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines),; (a)
de parement extérieur rouge 20x3 joint blanc d'appui de fenétre

facade Sud facade Sud

Composant : Revétements bitumineuxzss (N) Composant : Revétements bitumineuxzss (N)
noir noir
parking personnel haut parking personnel bas
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment C

-

Composant : Revétements bitumineux,io (N) Composant : Revétements bitumineuxzso (N)
noir noir
cour haute cour basse
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment E

Composant : Colles (N) . ‘ Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)s (N)
de panneaux préfabriqués joints de panneaux béton marron

facades E facades E

[

l

i
v"‘
4

v
'
\
f‘.a
|

\

L ;

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)s (a) Composant : Panneaux rgdes (cloisons, gaines, plafonds); (N)
joint silicone blanc panneaux béton marron

facade Ouest facades E

Composant : Revétements de sols routiers,s (N)
bitume
zone 3
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment L2

Composant : Colles des carrelagesgs (N)
+ ragréage sous carrelage marron 5x5
porche
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Extérieur du batiment N

. -

4 L BIAL i = & ‘&;‘f S
Composant : Revétements bitumineuxzos (N)
noir

devant escalier 1
R o e

Composant : Revétements bitumineuxzos (N)
noir
RdC : accés arriere

Composant : Revétements bitumineuxzgs (N)
noir
N+1 : escalier 2

Composant : Revétements bitumineuxzoz (N)
noir
N+1
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment A

a\t,»n 3

Composant : Colleses (N)
sous faience beige 20x30
WC RdC
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment B

Composant : Colless (a) Composant : Colleiss (N)
sous plinthe rouge 10x10 sous faience blanche 12x12

Palier R+2

\

B13

=

Composant : Colleigo (N) Composant : Collese, (a)
sous faience blanche et marron sous plinthe grise 10x10
B12, B13, B3, Labo R+2, labo R+1, san BO, L9 R+1, san R+3

WC 3eéme
T

/ LN /
Composant : Colles des carrelagess; (N) Composant : Colles des carrelagesiss (&)
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5 + ragréage sous carrelage gris 5x5
palier R+2 B12
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Composant : Colles des carrelages;s: (N) Composant : Dalle de sol plastiqueiss (&)
+ ragréage sous carrelage rouge 5x5 jaune
ESC 1 RdC

A v ——_
Composant : Dalle de sol plastiquegs (&) Composant : Faux plafondse; (N)
SOUS carrelage 30x30 gris 60x60
B10'

WC 3eme, WC R+1

Composant : Faux plafondsgs (N) Composant : Joint de vitrage / menuiseriess (a)
60x60 mastic de fenétre bois
B10', san BO Palier R+2
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment D

Composant : Colle,;2 (N)
sous faience blanche 15x15
L3

SOCOTEC
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment E

Composant : Colleizo (N) Composant : Faux plafonds7s (N)
sous faience grise 20x30 60x60
WC R+3 WC R+2
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment FG

Composant : Colle7o (N) Composant : Collez,s (N)
sous plinthe grise 10x10 sous faience jaune
san 1 RdC + tout le batiment RdC :san 1

Composant : oleses arrelagesm (N)
+ ragréage sous carrelage gris 5x5
RdC: san 1
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment H

Composant : Colleg,7 (N) Composant : Dalle de sol plastiqueyg (a)

sous faience 20x30 noire
san 3 R+1: Dép 18bis
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN

VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment 12

Composant : Les plastique avec sous coucheig (N)
revétement souple gris + colle néopréne
volées d'escalier ESC 2, ESC 5

SOCOTEC
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment K

Composant : Colleizs (N) Composant : Conduit de fluide (air).76 (a)
sous faience jaune 10x10

salle de bain 1 RdC salle de bain ch1l RdC, san RdC

Composant : Conduit de fluide (air),33 (a) Composant : Conduit de fluide (air)zs4 (2)

ventilation haute ventilation haute
L1 L1

Composant : Dalle de sol plastique;77 (a)
noire
P1
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment L2

Composant : Collegs (N) Composant : Dalle de sol plastiquegs ()
sous faience blanche 10x10 grise
cuisine RdC cuisine RdC

[ 48

Composant : Dalle de sol plastiuegl () Composant : Dalle de sol plastiques; (a)

beige blanche

séjour RdC chambre 1

Composant : Joint de vitrage / menuiseriegs (a)
mastic de porte fenétre
séjour
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LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366 SOCOTEC
Dossier : EAD7709/03

Localisation : Intérieur du batiment M

Composant : Dalle de sol plastiqueigs (a) Composant : Dalle de sol plastiqueios (&)
blanche verte SOUS DALLE BEIGE SANS AMIANTE
Bureau de M. Marion au RdC comptabilité

Composant : Dalle de sol plastiquezo: (N) Composant : Dalle de sol plastique,ss (N)
beige sur dalle noire beige
secrétariat éléves comptabilité
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SOCOTEC

LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY - AVENUE DU DOCTEUR D URAND - LA ROCHE ARNAUD - 43000 LE PUY EN
VELAY

Rapport : 1397/15/366
Dossier : EAD7709/03
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